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 های استخراج مجموعه کیتDNA :مگنان 

 
 "بيولوژيكهاي غذايي بر پايه ، حيواني، انساني و فراوردهگياهيهاي ژنومي از بافت DNAنانو مغناطيسي استخراج " هايكيتمجموعه 

هاي علوم زيستي )زيست شناسي، كشاورزي، لف و قابل استفاده در تمامي حوزههاي مختاز بافت DNAروشي نوين براي استخراج 

اين كيت مبتني بر نانوذرات مغناطيسي آهن بوده كه با انجام اصلاحات و ايجاد پزشكي، بيوتكنولوژي، صنايع غذايي و ...( مي باشد. 

از بافت  DNAبا استفاده از بافرهاي اختصاصي طراحي شده براي استخراج اند. سازي شده بهينهبراي اين كار در نانوذرات پوشش مناسب 

هاي زيستي نمود.  اين از كيله بافت هاي و نمونه  DNAهاي مختلف مي توان با روشي ساده و ارزان و با كارايي بالا اقدام به استخراج 

هاي قابليت استفاده ايمن و بسيار كارا در آزمايشگاه ،دم نياز به سانتريفوژ و عدم بكارگيري از تركيبات سميها به دليل عمجموعه كيت

 ها عبارتند از: را خواهند داشت. مزاياي اين كيت تحقيقاتي و پزشكي

  عدم نياز به دستگاه سانتريفوژ -1

 ايند استخراج اسيدهاي نوكلئيك امكان اتوماتيك كردن فر  -2

 ي اسيدهاي نوكلئيك استخرايي لاخلوص با -3

 كوتاه تر كردن زمان استخراج  -4

 ميلي گرم(  2/0بافتي )كمتر از  حداقل مقدار نمونه -5

 ل عدم نياز به تجهيزات پيشرفته روشي ارزان به دلي  -6

 ايمن بودن روش استخراج به دليل عدم نياز به تركيبات شيميايي خطرناك.  -7

 

ملا بومي و نوآورانه است و حتي برخي نمونه هاي آن مشابه خاريي هم ندارند. تمامي فناوري ساخت اين مجموعه كيت ها كا 

نمونه هاي مشابه خاريي حداقل نياز به يك مرحله سانتريفوژ دارند در حالي كه در نمونه ارائه شده نياز به اين دستگاه 

 گرانقيمت برطرف شده است. 

 

 : شیوه جداسازی 

 
شود. به اين از ساير مواد در محيط استفاده مي DNAدر اين شيوه  استخراج از ذرات نانو به عنوان سطح يامد براي يداسازي ذرات 

شود. بديهي است كه بافرهاي به كار رفته با تويه به صورت كه در ابتدا ديواره و غشاي سلول با به كار بردن بافرهاي مناسب شكسته مي

به سطح  DNAت هستند. سپس ذرات نانو به محيط اضافه شده و با اضافه كردن بافر اتصال شرايط محيطي براي اتصال نوع سلول، متفاو

شود. مويود در محيط به ذرات نانو ، ويال به رك مغناطيسي منتقل مي  DNAشود. بعد از بهينه سازي شرايط اتصال ذرات نانو فراهم مي

شود. با تويه به شرايط ها متصل ميشود در نتيجه نانوذرات به مگنتث ايجاد ميدان مغناطيسي ميها در رك مغناطيسي  باعويود مگنت

ي  DNAاز قبل به ذرات نانو متصل شده بود در نتيجه استفاده از رك مغناطيسي در كثري از ثانيه  به سادگي  DNAبه ويود آمده، 

متصل به  DNAشود. در نهايت د و بقيه مواد به صورت روشناور حذف ميكنهاي محيطي يدا ميمتصل به ذرات را از ساير ناخالصي

اضافه شده و ويال مجددا به رك مغناطيسي منتقل   Elutionشود. بعد از خشك شدن رسوب ذرات نانو ، بافر ذرات شستشو داده مي

هاي ف ذرات نانو از محيط توسط مگنتاز ذرات نانو يدا شده و با حذ DNAشود كه شود. شرايط مويود در اين بافر مويب ميمي

 به صورت روشناور خالص در دسترس قرار گيرد.  DNAمويود در رك مغناطيسي ، 
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 از روي ژل مگنان   DNAنام محصول: كيت بازيابي 

 

 واكنش 50حجم :

 

 شوند. دريه سانتيگراد نگهداري 4شرايط نگهداري: كيت را در دماي اتاق نگهداري كنيد. نانوذرات در 
 

 محتويات كيت:

 50  

  ml100 بافرمحلول سازي 

  ml30 بافر اتصال

  ml100 بافر شستشو

 Elution  ml5بافر 

 

 

 بارگزاري شده قابل استفاده است.  DNAميكروليتر از   50اين كيت براي استخراج از 
 

 كنترل كيفيت:

% بارگزاري شود و باند حاصل زير دستگاه 1استخراج شده روي ژل آگارز  DNAاز طريق كيت استخراج، نمونه  DNAبعد از استخراج 

 بررسي شود.

 باشد. 2تا  1.7بايد بين اعداد  280به  260نانومتر است. نسبت طول موج  260راه ديگر خوانش يذب نوري در طول موج 
 

 

 

 

   


