
 اندازه گيري انبساط طولي جامدات

 

 اي ايزوله براي انجام آزمايش است.دستگاه به عنوان محفظه  اين

 درون دستگاه قرار مي گيرد. ميله اي كه ضريب انبساط طولي آن مورد نظر استلذا 

 ظه، شرايط براي انبساط ميله مورد نظر فراهم مي شود.با ورود بخار آب در محف

داد مورد نظـر در  با قرار دادن اعاندازه گيري و  ،مشاهده ميزان جابجايي ميكرومتر، مقدار انبساطبا 
 محاسبه مي شود.فرمول، ضريب انبسط طولي ميله مورد نظر 


