
 بارگذاري توسط وزنه و آويز 

 گلاس جهت بررسي اثر دما در خزش محفظه پلكسي 

   گيري ميزان تغيير طوو  و          گيري جهت اندازه    ساعت اندازه

 کرنش به وجود آمده در قطعه نمونه

 قطعات نمونه از جنس پلاستيكي و سربي 

 شاسي جهت قرارگيري دستگاه 

هاي مواد اين است که تحت بارگذاري، زمان و دما            از جمله ويژگي  

دهند. تغييرشكل مواد تحت تاثًير تنش ثوابوت در              تغييرشكل مي 

شود. اين پديده در فلزات و موواد             طو  زمان )خزش( ناميده مي      

هايوي خويولوي         هاي بالا حتي در تنش      مهندسي در درجه حرارت   

شود.  کمتر از تنش تسليم آنها، رخ داده و سبب گسيختگي آن مي       

ها جهت تورسويوم         اين دستگاه با قابليت بارگذاري محوري نمونه      

   .شود منحني تغيير شكل به زمان  ، استفاده مي

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

 ها بررسي رابطه بين خزش و جنس نمونه 

  زمان  –ترسيم نمودار تغييرمكان 

 گيري سه مرحله خزش براي قطعات نمونه اندازه 

 بررسي رابطه خزش با دما 

 توضیحات

 مقاومت مصالح

RS 046 سرد و گرم تست خزش  

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد و وزن دستگاه

  دستگاه به ميليمتر: :ابعادL× w× h: 700×400×600  

  25وزن دستگاه Kg    

  درجه سانتي گراد 01-01دماي مطلوب  

   :01-%01رطوبت%  

 مقاومت مصالح

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


