
  (Stress Crack) دستگاه تست سود براي كف بطري

این دستگاه است بدین منظور  Petیون هیدورکسید عامل اصلی تنش ترک خوردگی در بطری های 

تیوان مییزان    به کمک این دستگاه میی برای مشاهده میزان مقاومت کف بطری طراحی شده است. 

خوردگی وشکننده شدن بطری است ترک  ایجاد کنندهمقاومت در برابر حمله هیدوکسید سدیم که 

جمع شدن مواد در کف بطریها آنها را شکننده کرده و اکثر ضیایاا  مصویو      بررسی نمود. را 

 گازدار از این نقطه می باشد.

 

 

 

 

 
 

Max Pressure: 7 Bar (100 psi) 

Bottle Size: 250~2500 cc 

Dimension(H,D): 400,600 mm 

No. Of Bottles Per Test: 8 


