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Impact mass drop
مقاومت به ضربه قطعات خودرودستگاه 

Falling ball قطعات کائوچویی و پلاستیکی مقاومت در برابر ضربھ ( سقوط وزنھ )

گرم100میلی متر و جرم 20: بھ شعاع Aدارت . 1

: Aوزنھ ھای اضافھ جھت دارت . 2

گرمی50یک وزنھ 

گرمی100یک وزنھ 

گرمی200سھ وزنھ 



2

گرم500میلی متر و جرم 80: بھ شعاع Bدارت . 3

:Bوزنھ ھای اضافھ جھت دارت . 4

گرمی100دو وزنھ 

گرمی500دوازده وزنھ 

گرم200میلی متر و جرم 80: بھ شعاع Eدارت . 5

:Eوزنھ ھای اضافھ جھت دارت . 6

گرمی100دو وزنھ 

گرمی500دوازده وزنھ 

میلیمتر30بقطر داخلی : Aگاید دارت . 7

میلیمتر90بقطر داخلی : B,Eگاید دارت . 8

A,B,E :50 cmارتفاع سقوط دارت . 9 , 100 cm

نمونھ ھا طبق استانداردفیکسچر. 10

D42 1235 index C: پژو و سیتروئن خودرویی استاندارد مطابق با. 11


