
 

 

 

  

 

ماسه یخردشوندگ یزانم یینتع  

Determining the amount of 

microscopic mass 
 

 توضیحات:

دهد. یاین آزمون در واقع مقاومت ماسه را در برابر ضربه نشان م

و خودکار که امکان کنترل های سریع به عبارت دیگر در جابجایی

گیری ست و یا در هنگام خروج ماسه قالبتوسط اپراتور کمتر ا

شده باید ماسه شکل و الگوی خود را حفظ کند این دستگاه قادر 

 گیری کند.ن خرد شوندگی این ماسه را اندازهاست میزا

 
 

 مشخصات فنی:

 یا به عبارت دیگر مقاومت به از هم پاشیدگی ماسهگری ن چقرمگی یا پلاستیته ماسه ریختهقابلیت تعیین میزا 

  ارتفاع رهاسازی نمونه استانداردm83/1 

  دارای الک استاندارد با مشm2/13 
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