
 (AIV)ارزش ضربه ای مصالح 

آزمایش ارزش خردشدگی مصالح یک اندازه گیری نسبی مقاومت خردشدگی سنگدانه ها در اثر اعمال نیروی فشااری مای شااشادا شارای                

میلیماتار( را       521) 8/3”میلیمتر( شاقی مانده شر روی الک نمره  2121) 2/1”محاسبه این نسبت اشتدا مقداری از مصالح عبور کرده از الک نمره  

در یک قالب فولادی مجهیز شه یک پیستون شدون اصطکاک قرار می دهیما شه کمک کوشه آن را کوشیده و زیر یک دستگاه مانند جاک شاتان                           

 شکن و یا جک ملات شکن قرار داده و اعمال فشار می کنیما

 دقیقه انجام می شودا 21میلیمتر و در مدت تقریباً  211و  51این آزمایش در دو سایز نمونه 

BS 812-112  

 12واحد  -طبقه اول  -مجتمع اداری تجاری پارس صنعت  -شعد از پایگاه یکم شکاری  -شزرگراه فتح ) جاده قدیم کرج (  -آدرس : تهران 

   1521-1211321همراه :       11125531دورنگار :     11125258تلفن : 

WWW.SMI-IRAN.COM 

 مشخصات فنی :

SMAG-6240  : کد سفارش کالا 

Mould Ø154×132 mm, Plunger Ø152×107 mm : اشعاد کلی 

16.5 Kg  : وزن 

  میلیمترا 231و ارتفاع  221پیمانه اندازه گیری شه قطر  

  میلیمتر، یک سر کوشه کروی می شاشدا 11و ارتفاع  21کوشه شه قطر  

 متعلقات :

 51تجهیزات ارزش خردشدگی سایز 

 211تجهیزات ارزش خردشدگی سایز 

SMAG-6210  : کد سفارش کالا 

Mould Ø78×75 mm, Plunger Ø76×70 mm : اشعاد کلی 

3.5 Kg  : وزن 

  میلیمترا 51و ارتفاع  15پیمانه اندازه گیری شه قطر  

  میلیمتر، یک سر کوشه کروی می شاشدا 81و ارتفاع  3کوشه شه قطر  

 متعلقات :

 مشخصات فنی :


